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WIE KONNEN WIR SIE UNTERSTUTZEN?

Die SLVen haben ihre Kompetenz im Bereich des Metall- und
Stahlbaus. Unsere Geschaftsbereiche Aus- und Weiterbildung
sowie Dienstleistungen bieten lhnen dazu folgendes Leis-
tungsspektrum an:

- Wir qualifizieren lhr Personal als
— BVK-gepriifter Kolonnenfiihrer und/oder
— FROSIO-Beschichtungsinspektor
— Priifpersonal fiir zerstorende/zerstérungsfreie Priifver-
fahren (z. B. fiir Schichtdickenmessungen, Haftzugprii-
fungen usw.)

- Alternativ konnen die relevanten Priifungen und das
Dokumentieren der Ergebnisse durch unsere erfahrenen und
FROSIO-zertifizierten Beschichtungsinspektoren erfolgen.
Die Dokumente konnen Bestandteil der werkseigenen
Produktionskontrolle werden.

AuBerdem verfiigen wir iiber ein umfangreiches Priifmittel-
spektrum und sind fiir den Bereich der Kontrolluntersuchun-
gen von Korrosionsschutzarbeiten im Rahmen der DIN EN
1S0 17025 akkreditiert.

Fiir metallische Werkstoffe konnen wir auch Korrosionsprii-
fungen durchfiihren.

Fiir die beiden speziellen Prozesse E N 1 090 - 1

— Thermisches Spritzen und

— Feuerverzinken AUFGABEN DES HERSTELLERS
konnen wir die im Rahmen der WPK notwendigen

Priifungen durchfiihren




HINTERGRUND UND SITUATION

HINTERGRUND

Die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird die Bauproduktenrichtli-
nie 89/106 EWG zum 01.07.2013 ablésen. Ab diesem Zeitpunkt
miissen ,Leistungserkldrungen” fiir die Bauprodukte abgegeben
werden.

Diese Leistungserkldrungen konnen mit den auch heute schon
auszustellenden Ubereinstimmungserklirungen (siehe Bauregel-
liste) bzw. Konformitdtsnachweisen (siehe Bauproduktenrichtli-
nie 89/106 EWG), verglichen werden.

Mit der Verdffentlichung der EN 1090-1 im Europdischen Amts-
blatt wurde eine weitere Voraussetzung geschaffen, um zukiinf-
tig Leistungserklarungen fiir ,Tragende Stahl- und Aluminium-
bauteile und Bausdtze” ausstellen zu kénnen.

AKTUELLE SITUATION

Grundlage fiir das Ausstellen der Leistungserkldrung ist eine
funktionierende und zertifizierte werkseigene Produktionskont-
rolle (WPK).

Fiir Bauprodukte nach EN 1090-1 umfasst die WPK auch das
Leistungsmerkmal,Dauerhaftigkeit”.

In diesem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Herstellung
des Korrosionsschutzes nach der Bauteilspezifikation und nach EN
1090-2 (oder EN 1090-3) erfolgte.

Nach Anhang F der EN 1090-2 miissen die Anforderungen an den
Korrosionsschutz in den Ausfiihrungsunterlagen angegeben sein,
z. B. durch den Bezug auf eine Leistungsspezifikation.

Der Korrosionsschutz kann u. a. durch folgende MaBnahmen er-
reicht werden, wobei die jeweiligen Normen einzuhalten sind:

- Beschichtungen
(EN 1S0 12944-1 bis -8 und EN 1090-2, Anhang F)
- Metallischen Uberziige, aufgebracht durch
— Thermisches Spritzen
(EN 14616, EN 15311 und EN 1090-2, Anhang F; sowie
BRLAT1* mit EN SO 2063*)
— Verzinken
(EN 1SO 1461, EN 1SO 14713-1, EN IS0 14713-2 und EN
1090-2, Anhang F sowie BRL A T1* mit DASt 022%)

*) In Deutschland gelten z. Zt. auch noch die Anforderungen der Bau-
regelliste A Teil T wie folgt:
- Thermisches Spritzen (UHP-Verfahren)
- Feuerverzinken (UZ-Verfahren)
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DAUERHAFTIGKEIT GLEICH KORROSIONSSCHUTZ?

Als Dauerhaftigkeit nach VO (EU) Nr. 305/2011 versteht man das Ver-
mogen eines Produkts, die von ihm verlangte Leistung unter dem Ein-
fluss vorhersehbarer Einwirkungen (z. B. Korrosion, Temperatur, Wasser,
UV-Strahlung, Abrieb, Wettereinfliisse, usw.) iber einen festgelegten,
wirtschaftlich angemessenen Zeitraum (= Nutzungsdauer des Produkts)
aufrecht zu erhalten.

Dies ist die Voraussetzung dafiir, dass bei normaler Unterhaltung durch-
ein solches Produkt ein ordnungsgemdl geplantes und ausgefiihrtes
Bauwerk die wesentlichen Anforderungen im Rahmen seiner Nutzungs-
dauer erfillt.

PLANGROSSENVONNUTZUNGSDAUERN NACH EN 1990:2002

Klasse |Jahre |Beispiele

1 10 Tragwerke mit befristeter Standzeit (1)

2 10-25 |Austauschbare Tragwerksteile,
z. B. Kranbahntrdger, Lager

3 15-30 |Landwirtschaftlich genutzte und &hnliche Trag-
werke

4 50 Gebdude und andere gewdhnliche Tragwerke

5 100 Monumentale Gebdude, Briicken und andere Inge-
nieurbauwerke
(1) Tragwerke oder Tragwerksteile, die zur regelméBigen
Wiederverwendung vorgesehen sind, sollten nicht als Trag-
werke mit befristeter Standzeit eingestuft werden.

WORAUF MUSS DER HERSTELLER U. A. ACHTEN?

1.

2.
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Zundchstist zu iiberpriifen, ob eine Leistungsspezifikation vorliegt.

Die Leistungsspezifikation muss mindestens festlegen:
— Schutzdauer des Korrosionsschutzes
— die Korrosivitatskategorie

. Die Leistungsspezifikation muss u. a. folgende Detailangaben ent-

halten:

Oberfléchenvorbereitung (Reinheit und Vorbereitungsgrade)
Korrosionsschutzsystem

Arbeitsanweisungen fiir das Aufbringen von Beschichtungspro-
dukten und die Reparatur

Anforderungen an Kontrolle und Uberpriifung

. Nach DIN EN ISO 12944-7 Pkt. Pkt. 6.1 muss die Ausfiihrung von

Beschichtungsarbeiten in allen Arbeitsgdngen iiberwacht werden.
Das Personal fiir die Uberwachung muss entsprechend qualifiziert
und erfahren sein.

.Nach DIN EN SO 12944-7 Pkt. 3.1.2 miissen Auftragnehmer ge-

nerell nachweisen kdnnen, daB sie in der Lage sind, fiir jeden
Verfahrensschritt die vorgeschriebene Qualitdt zu erreichen. Eine
Bestdtigung hierfiir ist z. B. die Anwendung eines Qualitdtssiche-
rungssystems nach 1S0 9001 und Zertifizierung gegeben.

. Nach DIN EN IS0 12944-7 Pkt. 6.2 miissen die Anweisungen der Ge-

ratehersteller eingehalten werden. Die Gerdte miissen regelméRig
gepriift, kalibriert und gewartet werden. Diese Ergebnisse sind zu
protokollieren.

. Kontrollen und Uberpriifungen miissen nach EN 1090-2 Anhang F

(normativ) in Ubereinstimmung mit einem Qualititsmanagement-
plan und den Abschnitten F.7.2 bis F.7.4 durchgefiihrt und die Er-
gebnisse aufgezeichnet werden.

Hinweis: Diese Aufzeichnungen kdnnen gleichzeitig auch Bestandteil
der WPK werden.

KORROSIONSSCHUTZ - www.gsi-slv.de
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